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  Zylindrische Fräser AX-FPS 
Profiliert, mittellange Ausführung
Hochleistungs-Eintauchstirn, zentraler Kühlkanal

 HM
MG10 

 λ    30  °
  γ    20  ° 

 Schruppen  Schlichten 

 Beispiel:  
Bestell-Nr. 

    

 15606   

 15506   

 Al
Aluminium

> 99% 

 Al
Aluminium

Alloy 

 Al
Aluminium

Cast 

 Cu
Copper 

 Plastic
Thermoplast 

 Beschichtung  Artikel-Nr.  ø-Code 

     15506   300 

 Ø
Code 

 d1  
e8 

 d2  
h5 

 l1  l2  r  z 

 300  6.00  6.00  63  19.00  0.100  3 
 391  8.00  8.00  72  28.00  0.150  3 
 450  10.00  10.00  84  34.00  0.200  3 
 501  12.00  12.00  97  40.00  0.200  3 
 610  16.00  16.00  108  48.00  0.200  3 
 682  20.00  20.00  122  56.00  0.200  3 
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 Anwendung  Werkstoff 
 d1

[mm] 
 z  vc

[m/min] 
 fz

[mm] 
 ap

[mm] 
 ae

[mm] 
 n

[min-1] 
 vf

[mm/min] 
 Q

[cm³/min] 
 ϕZ
[°] 

 6.00  3  450  0.064  9.000  3.600  23875  4585  148.5  15° 
 8.00  3  450  0.080  12.000  4.800  17905  4295  247.5  15° 

 10.00  3  450  0.096  15.000  6.000  14325  4125  371.3  15° 
 12.00  3  450  0.112  18.000  7.200  11935  4010  519.8  15° 
 16.00  3  450  0.128  24.000  9.600  8950  3440  792.1  15° 
 20.00  3  450  0.144  30.000  12.000  7160  3095  1113.8  15° 

 Al-Knetlegierung 
Al-Integralbau 

 6.00  3  405  0.064  9.000  3.600  21485  4125  133.7  15° 
 8.00  3  405  0.080  12.000  4.800  16115  3865  222.8  15° 

 10.00  3  405  0.096  15.000  6.000  12890  3715  334.1  15° 
 12.00  3  405  0.112  18.000  7.200  10745  3610  467.8  15° 
 16.00  3  405  0.128  24.000  9.600  8055  3095  712.9  15° 
 20.00  3  405  0.144  30.000  12.000  6445  2785  1002.4  15° 

 Al-Gusslegierung 

 6.00  3  360  0.058  9.000  3.600  19100  3300  106.9  9° 
 8.00  3  360  0.072  12.000  4.800  14325  3095  178.2  9° 

 10.00  3  360  0.086  15.000  6.000  11460  2970  267.3  9° 
 12.00  3  360  0.101  18.000  7.200  9550  2890  374.2  9° 
 16.00  3  360  0.115  24.000  9.600  7160  2475  570.3  9° 
 20.00  3  360  0.130  30.000  12.000  5730  2230  802.0  9° 

 Reinkupfer 

 Anwendung  Werkstoff 
 d1

[mm] 
 z  vc

[m/min] 
 fz

[mm] 
 ap

[mm] 
 ae

[mm] 
 n

[min-1] 
 vf

[mm/min] 
 Q

[cm³/min] 

 6.00  3  300  0.104  19.000  1.800  15915  4965  169.8 
 8.00  3  350  0.134  28.000  2.400  13925  5600  376.2 

 10.00  3  400  0.181  34.000  3.000  12730  6915  705.2 
 12.00  3  400  0.259  40.000  3.600  10610  8245  1187.2 
 16.00  3  500  0.300  48.000  4.800  9945  8950  2062.6 
 20.00  3  500  0.340  56.000  6.000  7960  8115  2727.3 

 Al-Knetlegierung 
Al-Integralbau 

 6.00  3  270  0.104  19.000  1.800  14325  4470  152.8 
 8.00  3  315  0.134  28.000  2.400  12535  5040  338.6 

 10.00  3  360  0.181  34.000  3.000  11460  6220  634.7 
 12.00  3  360  0.259  40.000  3.600  9550  7420  1068.5 
 16.00  3  450  0.300  48.000  4.800  8950  8055  1856.4 
 20.00  3  450  0.340  56.000  6.000  7160  7305  2454.6 

 Al-Gusslegierung 

 6.00  3  240  0.083  19.000  1.800  12730  3180  108.7 
 8.00  3  280  0.107  28.000  2.400  11140  3585  240.8 

 10.00  3  320  0.145  34.000  3.000  10185  4425  451.3 
 12.00  3  320  0.207  40.000  3.600  8490  5275  759.8 
 16.00  3  400  0.240  48.000  4.800  7960  5730  1320.1 
 20.00  3  400  0.272  56.000  6.000  6365  5195  1745.5 

 Reinkupfer 

Nutzen Sie den
ToolExpert AX-FPS

zur Ermittlung der 
leistungsfähigsten 
Schnittdaten für Ihr 
Bearbeitungsumfeld




