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Artikel-Nr. o-Code 7
Beispiel: — " 2 EH20300
Bestell-Nr. EH20300 044 ) EH20306
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044* M3 0.50 40 680 40 230 1.120 3 )

058 | M4 0.70 48 880 6.0 3.00 1.470 3 °

084 M5 0.80 54 10.80 6.0 4.00 1.970 3 )

088 | M6 1.00 54 1350 6.0 480 2370 3 )

160 M8 1.25 62 1810 8.0 6.40 3.170 3 )

174 | M10 1.50 74 21.80 10.0 7.95 3.920 3 )

240 | M12 1.75 74 2540 10.0 9.95 4.920 4 o

244 | M14 200 90 31.00 12.0 11.20 5.540 4 )

246 | M16 2.00 90 35.00 14.0 12.80 6.340 4 )

314 | M20 250 102 4130 16.0 1495 7.430 4 )

* nur ohne Seitenspannfldche, ohne Incool
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Anwendung Werkstoff 0 o L N e SO
Stahl M3 2.30 0.50 3 920 0.0160 12455 139 598
<850 N/mm? M4 3.00 0.70 3 90 0.0160 9550 115 458
M5 4.00 0.80 3 920 0.0200 7160 86 430

M6 4.80 1.00 3 90 0.0240 5970 86 430

M8 6.40 1.25 3 920 0.0280 4475 75 376

o) M10 7.95 1.50 3 90  0.0400 3605 89 433
M12 9.95 1.75 4 920 0.0480 2880 92 553

M14 11.20 2.00 4 90  0.0480 2560 98 492

M16 12.80 2.00 4 920 0.0480 2240 86 430

Stahl M3 2.30 0.50 3 80 0.0160 11070 124 531
850- 1100 N/mm? M4 3.00 0.70 3 80 0.0160 8490 102 408
M5 4.00 0.80 3 80 0.0200 6365 76 382

M6 4.80 1.00 3 80 0.0240 5305 76 382

M8 6.40 1.25 3 80 0.0280 3980 67 334

o) M10 795 1.50 3 80  0.0400 3205 79 385
M12 9.95 1.75 4 80 0.0480 2560 84 492

M14 11.20 2.00 4 80 0.0480 2275 87 437

M16 12.80 2.00 4 80 0.0430 1990 76 382

Stahl M3 2.30 0.50 3 60 0.0160 8305 93 399
1100 - 1300 N/mm? M4 3.00 0.70 3 60 0.0160 6365 76 306
M5 4.00 0.80 3 60 0.0200 4775 57 287

M6 4.80 1.00 3 60  0.0200 3980 48 239

M8 6.40 1.25 3 60 0.0240 2985 43 215

o) M10 795 1.50 3 60  0.0320 2400 47 230
M12 9.95 1.75 4 60 0.0440 1920 58 338

M14 11.20 2.00 4 60 0.0440 1705 60 300

M16 12.80 2.00 4 60 0.0480 1490 57 286

Stahl M3 2.30 0.50 3 45 0.0080 6230 35 150
1300- 1500 N/mm? M4 3.00 0.70 3 45 0.0120 4775 43 172
M5 4.00 0.80 3 45 0.0160 3580 34 172

M6 4.80 1.00 3 45  0.0200 2985 36 179

M8 6.40 1.25 3 45 0.0240 2240 32 161

o) M10 795 1.50 3 45  0.0280 1800 31 151
M12 9.95 175 4 45 0.0360 1440 35 207

M14 11.20 2.00 4 45 0.0360 1280 37 184

M16 12.80 2.00 4 45 0.0400 1120 36 179

Al-Knetlegierung M3 2.30 0.50 3 150 0.0240 20760 349 1495
Si<6% M4 3.00 0.70 3 150 0.0280 15915 334 1337
ausgehértet M5 4.00 0.80 3 150 0.0320 11935 229 1146
M6 4.80 1.00 3 150  0.0360 9945 215 1074

M8 6.40 1.25 3 150 0.0400 7460 179 895

o) M10 7.95 1.50 3 150 0.0480 6005 177 865
M12 9.95 1.75 4 150 0.0560 4800 184 1075

M14 11.20 2.00 4 150 0.0560 4265 191 955

M16 12.80 2.00 4 150 0.0640 3730 191 955

Gusseisen M3 2.30 0.50 3 120 0.0160 16605 186 797
GG(G) M4 3.00 0.70 3 120 0.0200 12730 191 764
M5 4.00 0.80 3 120 0.0240 9550 138 688

M6 4.80 1.00 3 120  0.0280 7960 134 669

M8 6.40 1.25 3 120 0.0320 5970 115 573

o) M10 7.95 1.50 3 120 0.0400 4805 118 577
M12 9.95 1.75 4 120 0.0520 3840 136 799

M14 11.20 2.00 4 120 0.0520 3410 142 709

M16 12.80 2.00 4 120 0.0560 2985 134 669

Reinkupfer M3 2.30 0.50 3 130 0.0160 17990 201 864
M4 3.00 0.70 3 130 0.0200 13795 207 828

M5 4.00 0.80 3 130 0.0240 10345 149 745

M6 4.80 1.00 3 130  0.0280 8620 145 724

M8 6.40 1.25 3 130 0.0320 6465 124 621

o) M10 7.95 1.50 3 130 0.0400 5205 128 625
M12 9.95 1.75 4 130 0.0520 4160 148 865

M14 11.20 2.00 4 130 0.0520 3695 154 769

M16 12.80 2.00 4 130 0.0560 3235 145 725

Nichtrostender Stahl M3 2.30 0.50 3 55 0.0160 7610 85 365
[Cr-Ni/1.4301] M4 3.00 0.70 3 55  0.0200 5835 88 350
M5 4.00 0.80 3 55 0.0240 4375 63 315

M6 4.80 1.00 3 55 0.0240 3645 52 262

M8 6.40 1.25 3 55 0.0240 2735 39 197

o) M10 7.95 1.50 3 55 0.0320 2200 43 211
M12 9.95 1.75 4 55 0.0440 1760 53 310

M14 11.20 2.00 4 55 0.0440 1565 55 275

M16 12.80 2.00 4 55 0.0430 1370 53 263
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