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. Aluminium / Copper
Rm Rm Rm Rm Inox Ti GG(G) PP
<850 [ 850-1100 [§1100-13001300-1500 Stainless [ Titanium

Artikel-Nr. o-Code 7
Beispiel: — 2 EH24320
Bestell-Nr. EH24320 046
Cgie d P L I gg D1 I(EI!I( @
046 M4 050 48 880 6.0 3.00 1.475 3 )
048 | M5 0.50 54 10.80 6.0 4.00 1.975 3 °
050 M6 050 62 1280 8.0 480 2375 3 )
064 (M6 0.75 62 1310 8.0 480 2363 3 )
066 M8 0.75 74 16.90 10.0 6.40 3.163 3 o
090 (M8 1.00 74 17.50 10.0 6.40 3.150 3 )
092 | M10 1.00 80 21.50 12.0 7.95 3.925 4 o
162 | M10 1.25 80 2190 12.0 7.95 3.913 4 )
094 | M12 1.00 90 2550 14.0 9.95 4.925 4 )
176 | M12 150 90 2630 14.0 9.95 4.900 4 )
178 M14 1.50 102 30.80 16.0 11.20 5.525 4 °
180 | M16 1.50 102 33.80 18.0 1280 6.325 4 )
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Anwendung Werkstoff L o N e SR A A A

Stahl M4 3.00 0.50 3 80 0.0070 94 8490 45 178
850- 1100 N/mm? M5 4.00 0.50 3 80 0.0090 14 6365 34 172
M6 4.80 0.50 3 80 0.0110 136 5305 35 175

M6 4.80 0.75 3 80 0.0110 139 5305 35 175

M8 6.40 0.75 3 80 0.0145 179 3980 35 173

o) M8 6.40 1.00 3 80 0.0145 185 3980 35 173
M10 7.95 1.00 4 80 0.0180 228 3205 47 231

M10 7.95 1.25 4 80 0.0180 23.2 3205 47 231

M12 9.95 1.00 4 80 0.0225 26.8 2560 39 230

Stahl M12 9.95 1.50 4 80 0.0225 27.6 2560 39 230
850- 1100 N/mm? M14 11.20 1.50 4 80 0.0250 326 2275 46 228
M16 12.80 1.50 4 80 0.0290 35.8 1990 46 231

Stahl M4 3.00 0.50 3 50 0.0060 94 5305 24 9
1300- 1500 N/mm? M5 4.00 0.50 3 50 0.0080 14 3980 19 9
M6 4.80 0.50 3 50 0.0095 136 3315 19 95

M6 4.80 0.75 3 50  0.0095 139 3315 19 95

M8 6.40 0.75 3 50 0.0125 179 2485 19 923

o) M8 6.40 1.00 3 50 0.0125 185 2485 19 93
M10 7.95 1.00 4 50 0.0160 228 2000 26 128

M10 7.95 1.25 4 50 0.0160 23.2 2000 26 128

M12 9.95 1.00 4 50 0.0200 26.8 1600 22 128

Stahl M12 9.95 1.50 4 50 0.0200 276 1600 22 128
1300- 1500 N/mm? M14 11.20 1.50 4 50 0.0225 326 1420 26 128
M16 12.80 1.50 4 50 0.0255 35.8 1245 25 127

Al-Knetlegierung M4 3.00 0.50 3 150 0.0095 94 15915 113 454
Si<6% M5 4.00 0.50 3 150 0.0125 114 11935 90 448
ausgehértet M6 4.80 0.50 3 150 0.0155 136 9945 92 462
M6 4.80 0.75 3 150  0.0155 139 9945 92 462

M8 6.40 0.75 3 150 0.0205 179 7460 92 459

o) M8 6.40 1.00 3 150  0.0205 185 7460 92 459
M10 7.95 1.00 4 150 0.0250 228 6005 123 601

M10 7.95 125 4 150  0.0250 232 6005 123 601

M12 9.95 1.00 4 150  0.0315 26.8 4800 103 605

Al-Knetlegierung M12 9.95 1.50 4 150 0.0315 27.6 4800 103 605
Si<6% M14 11.20 1.50 4 150  0.0355 326 4265 121 606
ausgehértet M16 12.80 1.50 4 150  0.0405 35.8 3730 121 604
Gusseisen M4 3.00 0.50 3 120 0.0070 94 12730 67 267
GG(G) M5 4.00 0.50 3 120  0.0090 114 9550 52 258
M6 4.80 0.50 3 120 0.0110 136 7960 53 263

M6 4.80 0.75 3 120  0.0110 139 7960 53 263

M8 6.40 0.75 3 120 0.0145 179 5970 52 260

o) M8 6.40 1.00 3 120 0.0145 185 5970 52 260
M10 7.95 1.00 4 120 0.0180 228 4805 n 346

M10 7.95 1.25 4 120 0.0180 232 4805 Al 346

M12 9.95 1.00 4 120  0.0225 26.8 3840 59 346

Gusseisen M12 9.95 1.50 4 120 0.0225 276 3840 59 346
GG(G) M14 11.20 150 4 120  0.0250 326 3410 68 341
M16 12.80 1.50 4 120  0.0290 358 2985 69 346

www.fraisa.com

166





